Stoff

Der Stoff bedarf keiner grof3en Pflege. Ein Absaugen der
Flache mit einem handelsiblichen Staubsauger mit Aufsatz
ist ausreichend. Bei Verschmutzungen der Flache sollte diese
mit einem feuchten Tuch abgetupft werden - nicht verreiben.
Je nach Verschmutzungsart kann auch ein Polstershampoo
oder mineralisches Terpentin zur Reinigung eingesetzt wer-
den.

Leder

Bei dem bei uns eingesetzten Leder handelt es sich um ein
offenporiges Glattleder (Anilinleder]. Dieses sollten Sie regel-
maBig mit einem mit destilliertem Wasser befeuchteten Tuch
reinigen. Bei starken Verschmutzungen und zur jahrlichen
Pflege setzen Sie bitte ein Lederpflegemittel ein und beachten
Sie die Verarbeitungshinweise.
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Pflegehinweise fiir lhre Mobelerlebnis Bommersbach Einrichtung

Fiir Ihre Einrichtung wurden hochwertigste Materialien verwendet. Damit Sie viele Jahre Freude an lhrer Einrich-
tung haben, ist es besonders wichtig, sie regelmafig und vor allem mit den richtigen Pflegemitteln zu reinigen.

Lackierte Oberflachen , Mattlack”

Die lackierten Oberflachen sind sehr bestandig gegen aufle-
re Einflusse, die Oberflache wird in mehreren Arbeitsgangen
nach heutigem Stand der Technik mit speziellen Lacken aufge-
baut. Durch auflere Einflusse wie Licht, Schmutz und Warme
unterliegt die Oberflache jedoch einem natirlichen Alterungs-
prozess, so dass die Flache ein wenig nachdunkeln kann. Die
lackierte Oberflache sollten Sie regelmafig mit einem nicht
kratzenden feuchten Tuch abwischen und anschlief3end sofort
trocken putzen. Liegt eine starkere Verschmutzung vor, so
setzen Sie bitte warmes Wasser mit einem milden Flussigrei-
niger ein. Reinigen Sie die lackierte Oberflache ohne grofien
Druck mit grofen kreisenden Bewegungen (kein Scheuern,
kein Polieren). Danach mit klarem Wasser nachputzen und mit
einem Tuch trocken wischen. Verwenden Sie auf keinen Fall
scheuernde oder aggressive Mittel.

Lackierte Oberfldchen ,Hochglanz”

Bei Hochglanzoberflachen sind Gebrauchsspuren schnel-

ler sichtbar als bei Mattlacken, so dass man sie vorsichtiger
behandeln sollte. Leichte Kratzspuren beeintrachtigen nicht
die Gebrauchsfahigkeit und sind bei langerer Nutzung nicht zu
vermeiden. Zur Reinigung nehmen Sie bitte ein weiches feuch-
tes Tuch und wischen die Oberflache ohne grofien Druck ab,
danach mit einem weichen Tuch trocken putzen. Bei leichten
Kratzern oder Verunreinigungen melden Sie sich bitte bei uns

wir helfen Ihnen dann weiter. Es dirfen zur Reinigung auf keinen
Fall Scheuer- oder Verdinnungsmittel auf Nitro- oder Kunst-
harzbasis eingesetzt werden. Ebenso sollten auf keinen Fall
heile Gegenstande auf den Flachen abgestellt werden und keine
stehenden Flussigkeiten auf den Oberflachen verbleiben. Diese
sollten dann sofort entfernt werden.

Holzfurnier

Holzfurnierte Teile sollten nur mit einem feuchten Tuch in Fa-
serrichtung gereinigt werden. Danach sofort mit einem fussel-
freien Tuch trocken putzen. Ausgeschuttete Flissigkeiten sollten
sofort entfernt werden, ansonsten kann sich ein Rand bilden.
Setzen Sie keine Mdbelpolituren ein. Hei3e Gegenstande sollten
nicht auf der Flache abgestellt werden, da sonst Verfarbungen
der Oberflache moglich sind.

Geolte / Gewachste Oberfliche

Loser Schmutz sollte mit einem Staubtuch entfernt werden.
Grundsatzlich sollten alle Verschmutzungen und verschitteten
Flussigkeiten (z. B. Getrdnke] sofort entfernt werden, um eine
lange Einwirkzeit zu vermeiden. Zum Aufwischen kann dem
Wasser eine geringe Menge Neutralseife zugegeben werden,
anschlieBend trocken wischen. Wichtig ist, keine Dauernasse
auf den Flachen einwirken zu lassen. Scharfe und scheuernde
Putzmittel sollten nicht zum Einsatz kommen. Schmutzkratzer
reinigt man mit einer feinen schleifvlies in Faserrichtung.

Zur Werterhaltung dieser kostbaren "Naturprodukte” ist auch
die Pflege von Bedeutung. Damit der warme, naturliche Ober-
flachenglanz erhalten bleibt, sollten alle Flachen mit einem
Pflegeset regelmaflig nachbehandelt werden. Die erste Nachbe-
handlung ist nach ca. 3 Monaten empfehlenswert.

Pflegesets erhalten Sie direkt bei uns.

Kunststofffolien

Bei Verunreinigung reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch,
bei starkeren Verunreinigungen konnen Sie auch Wasser mit

Spiritus einsetzen. Danach das Ganze noch einmal feucht und
trocken abwischen.

Corian®

Corian® ist nicht selbstreinigend. Das urspringliche Aussehen
des Mineralwerkstoffs ldsst sich durch einfach und sachgerech-
te Pflege bewahren. Einfache Methode der taglichen Reinigung.
Obwohl Corian® keine Flissigkeiten eindringen lasst, sollten
vergossene Flissigkeiten sofort aufgewischt werden. Verwenden
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Sie hierzu einfach ein feuchtes Tuch und eine milde Scheuer-
milch oder einen fettlésenden Allzweckreiniger. Reinigen Sie die
Oberflache stets in kreisenden Bewegungen. Fir hartnackige
Flecken befolgen Sie bitte die entsprechenden nachfolgenden
Anweisungen. Bitte beachten Sie die von uns libergebene Pfle-
geanleitung des Hersteller.

Kunststoff

Kunststoffe sollten mit einem weichen feuchten Tuch abge-
wischt werden, damit die Oberflache nicht durch Schmutzparti-
kel verkratzt wird. Bei hartnackigen Flecken kann ein stark ver-
diinnter Essig- oder Zitronenreiniger eingesetzt werden. Dieser
sollte aber nur bei grof3ter Notwendigkeit angewendet werden,
da Kunststoffoberflachen durch scharfe Mittel angegriffen
werden konnen und diese zerkratzten/beschadigten Oberflachen
schneller verschmutzen. Nach dem Reinigen sollten Sie die Teile
zuerst mit klarem Wasser und danach trocken abwischen.

Glas

Klebebander und Glasetiketten sofort nach Lieferung abziehen.
Bei Versaumnis konnen eventuell entstandene Kleberriick-
stande auf der Glasflache mit Spiritus oder in schweren Fallen
Aceton und einem weichen Tuch entfernt werden. Achtung:
Aceton nicht auf die lackierte Oberflache oder die Dichtung brin-
gen. Grundsatzlich dirfen zur Glasreinigung keine aggressiven
und losemittelhaltigen Mittel sowie keine harten Gegenstande
wie Schaber, Klingen oder Stahlwolle verwendet werden, da die
Gefahr des Verkratzens besteht. Glas reinigt man am besten

mit klarem warmen Wasser mit Hilfe eines guten Fensterleders
oder Mikrofasertuches. Wenn erforderlich, konnen handelsUbli-
che milde Glasreiniger [pH-neutral] zugesetzt werden.
Satiniertes Glas sollte mdoglichst ohne Flussigreiniger gesaubert
werden. Sollte die Glasscheibe doch einmal starke Verschmut-
zungen aufweisen, so kénnen Sie Spiritus oder ein wenig Flus-
sigreiniger dazugeben. Die Flache muss sofort mit viel klarem
Wasser nachgewischt und anschlieend trocken geputzt werden,
da sich sonst Rickstande des Reinigers in die offenporige Glas-

flache einlagern kénnen.

Spiegel

Die Spiegelflache nur mit einem weichen Mikrofasertuch oder
einem nebelfeuchten Fensterleder reinigen.

Der Spiegel sollte auf gar keinen Fall mit einem Antikalkprodukt
in Kontakt gebracht werden. Dadurch kann die hintere Be-
schichtung beschadigt werden und der Spiegel wird blind.

Plexiglas und Acrylglas

Acrylglas zerkratzt leicht und sollte zur regelmafligen Pflege nur
durch Nasswischen mit einem Schwamm / Tuch und warmen
Wasser mit milder Seife- gesaubert werden. Sollte eine Nassrei-
nigung nicht moglich sein, kann man die Oberflache mit einem
feuchten Tuch oder Fensterleder [ohne zu scheuern) abwischen.

Aluminium eloxiert

Zur Reinigung benutzen Sie klares warmes Wasser, auch mit
geringen Zusatzen von mildem pH-neutralen Flissigreiniger,
und einem weichen nicht scheuernden Tuch. Setzen Sie zum
Reinigen keinesfalls scheuernde Mittel sowie l6sungsmittelhal-
tige Reiniger ein. Ebenfalls dirfen kein Schwamm mit Scheu-
erseite und keine Stahlwolle zum Schmutzentfernen benutzt
werden, da diese die Oberflache beschadigen kdnnen.

Chrom

Verchromte Teile sollten mit warmem Wasser und einem Flussi-
greiniger gereinigt werden. Danach mit klarem Wasser abspulen
und zum Schluss mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.
Bei starken Verschmutzungen und zur Entfernung von Fingerab-
dricken kann auch eine Chrompolitur eingesetzt werden.

Edelstahl

Zur Reinigung von Edelstahl setzen Sie ein weiches fusselfrei-
es feuchtes Tuch, evtl. mit einem milden Flissigreiniger, ein,
wischen dann mit klarem Wasser nach und reiben alles trocken.
Kalkflecken kdnnen mit einem Spritzer Essig oder Zitronensaft

entfernt werden. Bei strukturierten Oberflachen (geburstet)
konnen Sie bei starken Verschmutzungen auch Edelstahl-
reiniger einsetzen, dabei missen Sie in die Strukturrichtung
arbeiten, niemals kreisformig. Zum Schutz gegen Finger-
abdricke konnen Sie eine spezielle Edelstahlpflegelotion
aufbringen.

Stein (Granit)

Granitplatten sind ein Naturprodukt, so dass Farb- und
Strukturunterschiede, matte Flecken, Vertiefungen in den
Platten natirlich bedingt sind. Die Platten sind zum Schutz
der Oberflache mit einer Impragnierung vorbehandelt, was
eine Flussigkeitsaufnahme verringert, aber nicht verhin-
dert. Zum Reinigen der Platte sollten Sie ein feuchtes Tuch
einsetzen und anschlieend sofort trocken nachwischen. Als
zusatzlichen Schutz sollten Sie regelmafig ein Granitpflege-
mittel einsetzen.

Beschlage

Die Beschlage des Mobels sind weitgehend wartungs-
frei und wurden von uns optimal eingestellt. Bewegliche
Beschlagsteile sollten ca. alle 2 Jahre mit harzfreiem Ol
behandelt werden.



